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ПРОГРАММА

тринадцатого ежегодного заседания 

Научного Совета по физике конденсированных сред при отделении физических наук РАН
и

научно-практического семинара «Актуальные проблемы физики конденсированных сред»

23-26 ноября 2020 г.

Черноголовка
Программа тринадцатого ежегодного заседания Научного Совета по физике конденсированных сред при отделении физичеких наук РАН и научно-практического семинара «Актуальные проблемы физики конденсированных сред», 23-26 ноября 2020 г., Черноголовка
ОРГАНИЗАТОРЫ

· Российская академия наук

· Научный Совет РАН по физике конденсированных сред

· Институт физики твёрдого тела РАН
· Научный центр РАН в Черноголовке
Научно-практический семинар, традиционно совмещённый с ежегодной сессией Научного Совета РАН по физике конденсированных сред, включает доклады по широкому кругу проблем физики конденсированных сред с опорой на научную и организационную деятельность всех секций Научного Совета: теории твёрдого тела, нанотехнологий и наноматериалов, физики кристаллов, физики высоких давлений, магнетизма, физики сегнетоэлектриков и диэлектриков, физики поверхности, неразрушающих физических методов контроля, исследований конденсированных сред ядерно-физическими методами и физики прочности и пластичности. Представлены как результаты экспериментов, так и теоретического моделирования, а также новые экспериментальные методы и технологические процессы. Большая часть исследований по представленным проблемам поддерживается РФФИ. Об актуальности перечисленных направлений свидетельствуют большое число ежегодных международных конференций, специализированных научных изданий и международных исследовательских проектов, посвященных этим проблемам.
http://sovetfks.issp.ras.ru/
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23 ноября 2020 г.
8:00 – 20:00 (время московское UTC – 04.00)

Регистрация участников конференции и проба презентаций 

Meeting-ID: 972 6704 1603
Kenncode: 728865
https://zoom.us/j/97267041603?pwd=Z1dRSUZSOUZ2eElzeGNxbWs0K3d4dz09
24 ноября 2020 г.
8:00 – 20:00 (время московское UTC – 04.00)

Meeting-ID: 972 6704 1603
Kenncode: 728865
https://zoom.us/j/97267041603?pwd=Z1dRSUZSOUZ2eElzeGNxbWs0K3d4dz09
10.00-10.20

Открытие заседания. Вступительное слово 

акад. В.В. Кведер (председатель Совета РАН по ФКС)

И.Н. Чугуева (Министерство высшего образования и науки РФ)

А.А. Левченко (зам. председателя Совета РАН по ФКС)
Б.Б. Страумал (учёный секретарь Совета РАН по ФКС)
10.20-11.00

ЭФФЕКТ ЯНА-ТЕЛЛЕРА В СЛУЧАЕ СИЛЬНОГО СПИН-ОРБИТАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Чл.-корр. РАН Стрельцов С.В. 

Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург
11.00-11.30

ПОИСК СВЕРХТЕКУЧЕСТИ ФУЛЬДЕ-ФЕРЕЛЛА-ЛАРКИНА-ОВЧИННИКОВА В ГАЗЕ УЛЬТРАХОЛОДНЫХ ФЕРМИ-АТОМОВ

Чл.-корр. РАН Турлапов А.В.

ИПФ РАН, Нижний Новгород; Российский квантовый центр, Москва
11.30-11.50

Classifying Highly-Compressed SuperHydride Superconductors 

Talantsev E.F. 

M N Mikheev Institute of Metal Physics, Ekaterinburg
11.50-12.20. Перерыв






Председатель
Е.Ф. Таланцев
12.20-12.40





NON-LOCAL HEAT CONDUCTION ACROSS A SOLID-SOLID INTERFACE BETWEEN THERMOSTATTED AND NON-THERMOSTATTED REGIONS

Sobolev S.L.a,c , Cao B.-Y. b , Kudinov I.V. c

a Institute of Problems of Chemical Physics, Academy of Sciences of Russia, Chernogolovka, Moscow Region, 142432 Russia

b Key Laboratory for Thermal Science and Power Engineering of Ministry of Education, Department of Engineering Mechanics, Tsinghua University, Beijing 100084, China

c Samara State Technical University, Samara, 443100 Russia

12.40-13.00
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР, ОТРАЖАЮЩИЙ ПРИРОДУ РЕЛАКСАЦИЙ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ И СТЕКЛАХ

1Макаров А.С., 1КончаковР.А., 1Кретова М.А., 2Кобелев Н.П., 1Хоник В.А. 

1Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж
2Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
13.00-13.20
ВЛИЯНИЕ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ НА НАМАГНИЧЕННОСТЬ В МНОГОСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУРАХ Nb/Gd 

Кравцов Е.А.1,2, Проглядо В.В.1, Устинов В.В.1, Аксенов В.Л.3, 

Жакетов В.Д.3, Никитенко Ю.В.3, Васенко А.С.4, Голубов А.А.5, Куприянов М.Ю.6, Khaydukov Yu. 6,7
1Институт физики металлов УрО РАН, Екатеринбург

2Уральский федеральный университет, Екатеринбург

3Объединенный институт ядерной физики, Дубна
4Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
5Московский физико-технический институт, Долгопрудный
6НИИ имени Д.В.Скобельцына МГУ, Москва
7Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, Stuttgart, Germany

13.20-14.30 Обеденный перерыв






Председатель
П.В. Долганов
14.30-15.00
НЕЛОКАЛЬНАЯ ТЕРАГЕРЦОВАЯ ФОТОПРОВОДИМОСТЬ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ФАЗЫ Hg1-xCdxTe
Казаков А.С.1, Галеева А.В.1, Артамкин А.И.1, Иконников А.В.1, Рябова Л.И.1, Михайлов Н.Н.2, Дворецкий С.А.2, Банников М.И.3, Данилов С.Н.4, 
Чл.-корр. РАН Хохлов Д.Р.1,3
1Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

2ИФП им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск

3ФИАН им. П.Н. Лебедева РАН, Москва

4University of Regensburg, Regensburg, Germany

15.00-15.30
ЗАРОЖДЕНИЕ ДИСЛОКАЦИЙ НЕСООТВЕТСТВИЯ НА СТУПЕНЬКЕ МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЫ В КОМПОЗИТНОМ НАНОСЛОЕ 

Гуткин М. Ю., Микаелян К. Н. 

Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург
15.30-15.50
СВОЙСТРА ИНТЕРФЕЙСОВ ГЕТЕРОСТРУКТУР СЕГНЕТОЭЛЕКТРИК/ДИЭЛЕКТРИК

Мамин Р. Ф. 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского 
ФИЦ Казанский научный центр РАН,420029, Казань

15.50-16.20. Перерыв






Председатель
М.Ю. Гуткин
16.20-16.50
MULTI-SCALE X-RAY COMPUTED TOMOGRAPHY TO STUDY THE MORPHOLOGY OF HIERARCHICALLY STRUCTURED ELECTROCATALYTIC SYSTEMS FOR FAST WATER DISSOCIATION
Ehrenfried Zschech1,2, Emre Topal1,2, Kristina Kutukova1, Jürgen Gluch1, Markus Löffler2, Stephan Werner3, Peter Guttmann3, Gerd Schneider3, Zhongquan Liao1, Jian Zhang4, Xinliang Feng4
1 Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden, Germany

2 Technische Universität Dresden, Dresden Center for Nanoanalysis, Dresden, Germany

3 Helmholtz-Zentrum Berlin. Berlin, Germany

4 Technische Universität Dresden, Faculty of Chemistry and Food Chemistry, Germany

16.50-17.20
HIGH-RESOLUTION 3D IMAGING OF CRACK PROPAGATION IN ADVANCED MATERIALS USING LABORATORY X-RAY MICROSCOPY

Kristina Kutukova, Jürgen Gluch, André Clausner, Ehrenfried Zschech

Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems, Dresden, Germany

17.20-17.40
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПЛОТНОСТЬЮ ФОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ И СПЕКТРАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ 

Долганов П. В.1, Бакланова К. Д.1,2

1Институт физики твердого тела Российской академии наук, Черноголовка

2Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Москва
17.50-19.00
Презентации по стендовым докладам 
25 ноября 2020 г.
8:00 – 20:00 (время московское UTC – 04.00)

Meeting-ID: 972 6704 1603
Kenncode: 728865
https://zoom.us/j/97267041603?pwd=Z1dRSUZSOUZ2eElzeGNxbWs0K3d4dz09






Председатель
С.В. Коновалов
10.00-10.30

ТГЦ УСИЛЕНИЕ В СЭНДВИЧАХ hNB-ГРАФЕН ПРИ Т = 300К

Чл.-корр. РАН А.А. Андронов, В.И. Позднякова

Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород

10.30-10.50

MAGNETIC STRUCTURES OF THE LiNi0.9Co0.1PO4 CRYSTALS

Semkin M. A.1,2, Urusova N. V.2,3, Pirogov A. N.1,2
1M.N. Miheev Institute of Metal Physics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg
2Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Ekaterinburg
3Institute of Solid State Chemistry, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg
10.50-11.20

Поверхностная энергия и диффузионная ползучесть двухкомпонентных твердых растворов на основе металлов

Жевненко С.Н., Петров И.С. 

НИТУ МИСИС, Москва
11.20-11.50

Аддитивные технологии в применении к жаропрочным сплавам на основе тугоплавких металлов. Преимущества и проблемы

Чл.-корр. РАН  М.И. Карпов 

Институт физики твердого тела РАН, 142432, Московская обл., г. Черноголовка

11.50-12.20. Перерыв






Председатель
С.Н. Жевненко
12.20-12.40 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ПЛОТНОСТЬ МАЛОУГЛОВЫХ ГРАНИЦ И РАЗМЕР СУБЗЕРНА В АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВАХ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ МАГНИЯ НА РАННИХ СТАДИЯХ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Арышенский Е. В., Коновалов С. В., Тептерев М. С.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, г. Самара 

12.40-13.00
ФИЗИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ НЕУПРУГОЙ ОБРАТИМОЙ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕКОЛ

Слядников Е.Е.

Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск

13.00-14.30 Обеденный перерыв






Председатель
А.В. Нохрин
14.30-15.00
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ НА NI ОСНОВЕ ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ В МЕТАЛЛУРГИИ

Чл.-корр. РАН А.В. Макаров1, Ю.С. Коробов1, Н.Н. Соболева2, А.Б. Котельников3, А.А. Вопнерук3, Н.В. Лежнин1, Ю.В. Худорожкова2
1ИФМ УрО РАН, 2ИМАШ УрО РАН, 3ЗАО НПП «Машпром», Екатеринбург

15.00-15.20
РОЛЬ НЕУСТОЙЧИВОСТИ КЕЛЬВИНА-ГЕЛЬМГОЛЬЦА В ФОРМИРОВАНИИ МИКРО И НАНОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫХ СОСТОЯНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ И ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Сарычев В.Д.1, Невский С.А.1, Кормышев В.Е.1, Грановский А.Ю.1, Ващук Е.С.2, Громов В.Е.1 

1 Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк
2 Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Прокопьевский филиал, Прокопьевск

15.20-15.40
НОВЫЙ КЛАСС ФЕРРОМАГНИТНЫХ СПЛАВОВ С МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫМИ ЭФФЕКТАМИ ПАМЯТИ ФОРМЫ И СЕНСОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ИХ ОСНОВЕ

Пушин В.Г., Сагарадзе В.В., Калетина Ю.В., Марченков В.В., Герасимов Е.Г.,

Казанцев В.А., Калетин А.Ю., Королев А.В., Куранова Н.Н., Марченкова Е.Б.,

Пилюгин В.П., Попов А.Г., Пушин А.В. 

Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург

15.40-16.00
ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ КРУЧЕНИЕМ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Страумал Б.Б. 

ИФТТ РАН, Черноголовка
16.00-16.30. Перерыв







Председатель
В.А. Хоник

16.30-16.50

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН ПОПЕРЕЧНОГО СДВИГА В ДЕНТИНЕ 

Гудкина Ж. В., Гуткин М. Ю., Аргунова Т. С. 

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПбПУ Петра Великого, Санкт-Петербург
16.50-17.20

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ ПРОВОДНИКОВЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПРОВОДОВ

Нохрин А. В., Шадрина Я. С., Бобров А. А., Чувильдеев В. Н., Копылов В. И., Берендеев Н. Н., Нагичева Г. С.

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород
17.20-17.40

ВЛИЯНИЕ ОБРАТИМОГО ВОДОРОДНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ДИФФУЗИОННЫХ ФИЛЬТРОВ-МЕМБРАН

Акимова О.В., Терешина И.С., Каминская Т.П.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

17.50-19.00
Презентации по стендовым докладам 
26 ноября 2020 г.
8:00 – 20:00 (время московское UTC – 04.00)

Meeting-ID: 972 6704 1603
Kenncode: 728865
https://zoom.us/j/97267041603?pwd=Z1dRSUZSOUZ2eElzeGNxbWs0K3d4dz09






Председатель
М.В. Еремин
10.00-10.30

Topology- AND GEOMETRY-driven properties
of advanced superconductor nanoarchitectures

Fomin V. M.1,2*, Rezaev R. O.1,3, Smirnova E. I.1, Schmidt O. G.1,4
1Institute for Integrative Nanosciences, Leibniz IFW Dresden, Dresden, Germany
2 Institute of Engineering Physics for Biomedicine, NRNU MEPhI, Moscow, Russia.
3Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
4 Material Systems for Nanoelectronics, TU Chemnitz, Chemnitz, Germany

10.30-11.00

CHARGE TRANSFER STATISTICS AND QUBIT DYNAMICS AT TUNNELING

FERMI-EDGE SINGULARITY

I. A. Larkin1,  V. V. Ponomarenko2
1 - Institute of Microelectronics Technology, RAS, Chernogolovka, 142432, Russia

2 - Nonlinearity and Complexity Research Group, Aston University, Birmingham B4 7ET, United Kingdom

11.00-11.30

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСЕЙ НА ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУРАХ, ОПИСЫВАЕМЫХ МОДЕЛЯМИ ПОТТСА 

Бабаев А. Б.1,2, член-корр РАН Муртазаев А. К.1,3, Атаева Г. Я.1

1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, Махачкала

2 Дагестанский государственный педагогический университет, Махачкала
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НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕРАГЕРЦОВОЙ ОПТИКИ НА ОСНОВЕ ИССКУСТВЕННОГО ОПАЛА

Улитко В.Э., Зотов А.К, Масалов В.М., Емельченко Г.А., Курлов В.Н., 
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ИФТТ РАН, Черноголовка 
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Председатель
В.М. Фомин
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МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ В  FeCr2O4  И  DyCrO4
Еремин М. В., Васин К. В.  

Институт физики, Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань
12.40-13.00
ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КРИОАБЛЯЦИИ БИОТКАНЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САПФИРОВЫХ КРИОАППЛИКАТОРОВ

Зотов А.К. 1*, Долганова И.Н. 1,2, Зайцев К.И. 2,3, Шикунова И.А. 1, Курлов В.Н. 1
1 Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

Толстопятов Е.М., Гракович П.Н., Иванов Л.Ф., Калинин Л.А.

Институт механики металлополимерных систем имени В.А. Белого 
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BULK NANOSTRUCTURED METALLIC MATERIALS WITH MULTIFUNCTIONAL PROPERTIES
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СИСТЕМЫ Al-Co-Cr-Fe-Ni
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3Институт сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук, Томск
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формирование микроструктуры после кручения под высоким давлением в магниевом сплаве EZ33A
Страумал А.Б.1*, Мазилкин И.А.1, Цой К.В.1, Герштейн Г.И.2, Барецки Б.3

1ИФТТ РАН, Черноголовка
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16.20-17.00
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕАКЦИЙ ХОЛОДНОГО ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛОСКИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ВОЛНОВОДОВ-РЕЗОНАТОРОВ

Егоров В. К., Егоров Е. В.

ИПТМ РАН, Черноголовка
17.00-17.20

ВЫРАЩИВАНИЕ ИЗ РАСПЛАВА МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И ЭВТЕКТИЧЕСКИХ ОКСИДНЫХ ВОЛОКОН И ПОЛУЧЕНИЕ 

КОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ

Стрюков Д.О., Кийко В.М., Коржов В.П., Каледин А.В., Курлов В.Н.

Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка
17.20-17.40

МЕТОД МАТРИЧНОГО СИНТЕЗА В ПОЛУЧЕНИИ SERS-АКТИВНЫХ ПОДЛОЖЕК 

Бедин С. А.1,2, Кожина Е. П.1,3, Нечаева Н.Л.4, Долуденко И. М.2, 

Загорский Д. Л.2
1Московский педагогический государственный университет, Москва 
2ФНИЦ «Кристаллографии и фотоники РАН», Москва
3Московский физико-технический институт, Долгопрудный

4Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН, Москва
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Стендовые доклады

(в порядке поступления)

1

ЛАБОРАТОРНЫЙ РОСТОВОЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ 

ШАХТНОЙ ПЕЧИ СШОЛ-1.3/12-И1 ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ ИЗ РАСТВОРА В РАСПЛАВЕ

 С.В. Ягупов1, Ю.А. Могиленец 1, М.Б. Стругацкий1, К.А. Селезнев1, 
К.А. Селезнева1, Н.И. Снегирёв2, М.В. Любутина2, И.С. Любутин2
1 Физико-технический институт,

 ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского”, Симферополь

2Институт кристаллографии им А.В. Шубникова, 

ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва
2
ИЗОТОПООБОГАЩЕННЫЕ МОНОКРИСТАЛЛЫ БОРАТА ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ МОНОХРОМАТОРОВ В ЯДЕРНО-РЕЗОНАНСНЫХ СИНХРОТРОНННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
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Вилков Е. А.1, Чигарев С. Г.1, Фомин Л. А.2, Маликов И. В.2

1 Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино
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Фомин Л. А., Маликов И. В, Березин В. А.
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН,
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LASER MELTING DEPOSITED CoCrFeNiMn HIGH-ENTROPY ALLOY: POROSITY, MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES

Su Chuanchu1,2, Konovalov Sergey1,2, Chen Xizhang 1,2
1Department of Metals Technology and Aviation Materials, Samara National Research University, Samara
2School of Mechanical and Electrical Engineering, Wenzhou University, Wenzhou, China 
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INFLUENCE OF Si, Mg AND Mn ON THE MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF Cu-Al MANUFACTURED BY COLD METAL TRANSFER WELDING
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1. Department of Metals Technology and Aviation Materials, Samara National Research University, Samarа 
2. School of Mechanical and Electrical Engineering, Wenzhou University, Wenzhou, China
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АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВА Al-Mg, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ПЕРЕНОСА МЕТАЛЛА

Гэн Я.1,2,3, Панченко И. А.1, Коновалов С. В.1,2,3, Иванов Ю. Ф.4, Чэнь С.2,3, 
Ситнер О. С.1
1Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 
2Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, г. Самара 
3Университет Вэньчжоу, Вэньчжоу, Китай 
4Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск 
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ИЗУЧЕНИЕ ТВЕРДОСТИ И МИКРОТВЕРДОСТИ РАБОЧИХ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГТК-10-4 В РАЗЛИЧНЫХ СЕЧЕНИЯХ

Комаров Д.В., Коновалов С.В., Тимофеева Я.А.

Самарский национальный исследовательский университет имени

 академика С.П. Королева, г. Самара
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ

1,2Осинцев К.А., .1Громов В.Е., 1,2Коновалов С.В., 

3Иванов Ю.Ф.,1Панченко И.А., 1,2Чэнь С.
1Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк
2Самарский национальный исследовательский университет 

им. академика С.П. Королева, г. Самара
3Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск
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СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА, УПРОЧНЕННОГО ПОКРЫТИЕМ, ПОЛУЧЕННЫМ СЕЛЕКТИВНЫМ ЛАЗЕРНЫМ СПЛАВЛЕНИЕМ

Васильева А.А., Коновалов С.В., Мельников А.А., 

Осинцев К. А., Тимофеева Я. А.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.  Королева, Самара 
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ПОДПОВЕРХНОСТНАЯ КОРРОЗИЯ КАК ОСНОВНОЙ ДЕГРАДАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ТРУБОПРОВОДНОЙ СТАЛИ 17ГС ПОСЛЕ 50 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жуков Д.В.a,b, Чаплыгин К.К.a, Коновалов С.В.a,, Воронин С.В.a
aСамарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 443086, Самара 
bООО «Газпром трансгаз Самара», 443068, Самара, Россия
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Спиновые клапаны как инструмент изучения геликоидального магнетизма 

В.В. Устинов, М.А. Миляев, Л.И. Наумова, Р.С. Заворницын, Т.П. Криницина, 
В.В. Проглядо  

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ АЛМАЗОПОДОБНОГО УГЛЕРОДА И КОМПОЗИТА КАРБИД ПЕРЕХОДНОГО МЕТАЛЛА - АМОРФНАЯ МАТРИЦА

Рубштейн А.П., Владимиров А.Б., Плотников С.А., Ринкевич А.Б. 

ФГБУН Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург
14
ROLE OF NONLOCALITY AND LANDAU DAMPING IN THE DYNAMICS OF A

QUANTUM DOT COUPLED TO SURFACE PLASMONS.

I. A. Larkin1, A. Vagov2, V. M. Axt2 and M. D. Croitoru3
1 - Institute of Microelectronics Technology, RAS, Chernogolovka, 142432

2-Institut für Theoretische Physik III, Bayreuth Universität, Bayreuth 95440, Germany

3-Institut für Festkörpertheorie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 45 ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО БОРОМЕДНЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

Ващук Е. С.1, Бащенко Л. П.2, Будовских Е. А.2, Аксёнова К. В.2, Громов В. Е.2 

1Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», г. Прокопьевске

2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ МЕЖФАЗНЫХ И МЕЖЗЕРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ НАТЯЖЕНИЙ В СПЛАВЕ Ti(6Al(4V
Горнакова А.С., Прокофьев С.И.

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
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magnetic phase transitions in Iron-containing chalcogenides FexTi(S,Se)2 with a layered CRYSTAL structure

Baranov N. V.1,2, Selezneva N.V.2, Sherokalova E. M.2, Gubkin A.F. 1,2
1 M.N. Miheev Institute of Metal Physics, Ural Branch of RAS, Ekaterinburg

2 Institute of Natural Sciences and Mathematics, Ural Federal University, Ekaterinburg
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ Cu2+: MgAl2O4 КЕРАМИКИ
В.В. Осипов, В.И. Соломонов, В.В. Платонов, В.А. Шитов

Институт электрофизики УрО РАН, 620016 Екатеринбург 
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THE ROLE OF INTERFACE STRESS IN THE THERMAL DEGRADATION OF CU/W NANO-MULTILAYERS 

Druzhinin A. V.1*, Cancellieri C.2, Straumal B. B.1,3,4
1National University of Science and Technology «MISIS», Moscow 

2Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, Dübendorf, Switzerland

3Institute of Solid State Physics and Chernogolovka Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Chernogolovka 

4Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Eggenstein-Leopoldshafen, Germany
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ Cd3As2 + n мол. % MnAs, n=10, 20, 30 И 44,7 ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
Л.А. Сайпулаева1, А. Г. Алибеков1, Н.В. Мельникова2 А.В. Тебеньков2, А.Н.Бабушкин2, М.М. Гаджиалиев1, В.С. Захвалинский3, А.И. Риль4, 
С.Ф. Маренкин4,5
1 Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия 2 2Уральский федеральный университет, Институт естественных наук, Екатеринбург

3Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород

4Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, Москва

5Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ FE-PD, ЛЕГИРОВАННЫХ ФОСФОРОМ, БОРОМ И КРЕМНИЕМ

Головня О.А., Власова Н.И., Попов А.Г., Гавико В.С.

Институт физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН, Екатеринбург 
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРОЙНЫХ СТЫКОВ

Сурсаева В.Г., Семенов В.Н.

Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
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НАБЛЮДЕНИЕ КВАНТОВОГО ТОПОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ХОЛЛА В СЕЛЕНИДЕ РТУТИ – КАНДИДАТЕ В СЕМЕЙСТВО ПОЛУМЕТАЛЛОВ ВЕЙЛЯ

A.T. Лончаков, С.Б. Бобин, В.Н. Неверов

ИФМ УрО РАН, Екатеринбург
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СЛОИСТО-ВОЛОКНИСТЫЕ КОМПОЗИТЫ

 С МАТРИЦЕЙ НА ОСНОВЕ ТИТАНА

Кийко В.М., Коржов В.П., Курлов В.Н., Прохоров Д.В.

Институт физики твердого тела РАН, г. Черноголовка
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РОЛЬ ЭФФЕКТА ЗЕЕМАНА В СПИН-ЗАВИСИМОМ ПЕРЕНОСЕ ЗАРЯДА В ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ

Криничный В. И., Юданова Е. И., Денисов Н. Н.

Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка
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ЭФФЕКТ МЕЙСНЕРА ОПРОВЕРГАЕТ ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ
Никулов А.В. 
ИПТМ РАН, Черноголовка
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЦИНКОВОМ РАСПЛАВЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ ОКИСНОЙ ПЛЕНКИ НА ПОКРЫТИИ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ

Добычина О.С., Коновалов С.В.
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